Bedeutung von thermischen Speichermassen in hoch
gedammten Bauwerken fur den Warmeschutz: Massivhaus

und Holzhaus im Vergleich

Einleitung
In mehreren Studien wird das thermische Verhalten eines Hauses im Hinblick auf die

thermische Speicherwirkung unterschiedlicher Wandaufbauten untersucht.

Aufgabenstellung

In den Studien zum thermischen Raumklima wird vor allem der sommerliche
Warmeschutz fur ein Modellhaus in den beiden Bauweisen ,Massivhaus’ und
,Holzhaus’ untersucht. Der Heizenergiebedarf fur das Haus mit dem

Warmedammstandard KfW-40 wird ermittelt.

Untersuchung

Flr das Massivhaus und das Holzhaus wird das thermische Raumklima berechnet.
Dabei werden die Raumtemperatur im Wochengang und Jahresgang, die monatliche
Warmebilanz und die monatliche und jahrliche Uberhitzungshéaufigkeit ermittelt. In
weiteren Studien werden fur das Massivhaus unterschiedliche Baumaterialen
verwendet; auch hier wird jeweils das thermische Raumklima berechnet.

Alle Wandaufbauten haben den gleichen U-Wert. Die Warmeleitfahigkeit ist
unterschiedlich. Als Baumaterialien werden Ziegel mit hoher, mittlerer und geringer
Warmeleitfahigkeit (z.B. Kalksandstein und weitere Ziegel) sowie die monolithische

Bauweise verwendet.

Die Untersuchung wird mittels stundlich-dynamischer thermischer
Gebaudesimulation durchgefuhrt, da diese Methode verlasslichere Ergebnisse als

das statische Nachweisverfahren nach Norm erzeugt.

Ergebnisse
Der Vergleich des thermischen Raumklimas von Massivholz und Holzhaus zeigt den
grollen Einfluss der thermischen Speichermasse: Das Massivhaus weist eine

geringere  Uberhitzungshaufigkeit auf, auch ist die maximal erreichte



Raumtemperatur niedriger. Die tagliche Raumtemperaturschwankung ist im
Massivhaus geringer als im Holzhaus. Das Holzhaus ubersteigt die nach DIN 4108-2
zulassigen Werte fur den sommerlichen Warmeschutz. Der Heizenergiebedarf ist
beim Massivhaus geringer.

Die unterschiedliche Warmeleitfahigkeit der Wandaufbauten bei gleichem U-Wert bt
einen weiteren — wenngleich schwacheren — Einfluss auf das thermische Raumklima
aus: Je geringer die Warmeleitfahigkeit des Baumaterials ist, umso groRer ist die

Gefahr der Uberhitzung und umso geringer ist der Heizwarmebedarf.
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A Abb.: Der Verlauf der Raumtemperatur in der sldlichen thermischen Zone des Hauses in

Holzbauweise und Massivbauweise bei gleichem solarem Eintrag in einer Sommerwoche im Vergleich
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